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پروژه مکانیک : بررسی عيوب روشهای مختلف جوشكاری Al در منطقه HAZ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
فهرست مطالب 

عنوان                                                                                          صفحه 
فصل اول (مقدمه) 

1-1-آلومينيم و كاربردهاي آن 
1

1-1-1-وزن مخصوص كم 
3

1-1-2-بالا بودن استحكام 
3

1-1-3-مقاومت در برابر خوردگي 
4

1-1-4-هدايت الكتريكي و حرارتي 
4

1-1-5-غيرسمي بودن آلومينيم 
4

1-1-6-قابليت شكل پذيري 
5

1-1-7-قابليت بازيافت 
5

1-1-8-قابليت جوشكاري 
6

1-2-تقسيم بندي آلياژهاي آلومينيم 
6

1-2-1-ساختار(ساختمان) آلياژهاي كارپذير آلومينيم نوردي
6

فصل دوم (مروري بر منابع) 

2-1-تعريف جوش و رده بندي فرآيندهاي جوشكاري 
12

2-2-انواع روش هاي جوشكاري 
12

2-2-1-جوشكاري به روش TIG
12

2-2-1-1-تجهيزات جوشكاري TIG
14

2-2-2-جوشكاري به روش MIG با گاز محافظ خنثي 
16

عنوان                                                                                          صفحه 
2-2-2-1-تجهيزات و انتقال قطرات از مفتول در فرآيند جوشكاري MIG
17

2-2-3-جوشكاري با گاز استيلن 
19

2-2-3-1-تجهيزات جوشكاري با گاز استيلن 
22

2-2-3-2-منبع انرژي يا انبار گاز 
23

2-2-4-جوشكاري با الكترود دستي 
26

2-3-مكانيزم رسوب سختي 
27

2-4-مراحل رسوب سختي 
29

2-4-1-عمليات انحلال 
29

2-4-2-دماي عمليات انحلال 
29

2-4-3-زمان عمليات انحلال 
30

فصل سوم (نحوة آزمايش) 

3-1-تركيب شيميايي نمونه ها 
32

3-2-سيستم هاي جوشكاري بكار رفته در اين آزمايش 
32

3-2-1-سيستم جوشكاري الكترود دستي در آزمايش 
32

3-2-2-جوشكاري با گاز استيلن در آزمايش
35

3-2-3-جوشكاري تحت فرآيند MIG در اين آزمايش
38

3-2-4-فرآيند جوشكاري به روش TIG در اين آزمايش 
40

3-3-آماده سازي سطح نمونه ها 
41

3-3-1-طرز تهيه محلول اچ 
42

فصل چهارم (بحث و نتيجه گيري) 

4-1-شناسايي آلياژ Al-10% Mg 
44

عنوان                                                                                          صفحه 
4-2-شناسايي آلياژ Al-12%Si
44

4-3-جوشكاري روش گازي 
45

4-4-جوشكاري روش برقي يا قوسي 
46

4-5-جوشكاري روش MIG
47

4-6-جوشكاري روش TIG
48

4-7-نتيجه گيري كلي 
49

عكس هاي متالوگرافي گرفته شده در اين آزمايش 
51
فصل پنجم

رشد دانه در منطقه HAZ  ......................................................................52
منابع و مراجع 
