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پروژه مکانیک جامدات : بررسی کشش عمیق و خوردگی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

فهرست مطالب
1-21-1 درجه حرارت 
1-21-2 اختلاف پتانسیل 
1-21-3 اثرات سرعت حرکت 
1-21-4 اثرات غلظت محیط خورنده 
1-21-5 اثر اتصال گالوا نیکی 
1-22 تأثیر کار سرد برخوردگی در تحقیقات گذشته 
1-23 نابجایی 
فصل دوم : آزمایشات 
آزمایشات 
2-1 جنس ورق ها
2-2 طراحی و ساخت قالب 
2-2-1 راهنما
2-2-2 اجزاء قالب کشش 
2-3 انجام کشش عمیق 
2-4 آزمایش های خوردگی 
2-4-1 آماده سازی نمونه ها 
2-4-2 توزین فنجان ها
2-4-3 آماده سازی محلول خوردگی برای فولادst-14  
2-4-4 غوطه وری نمونه های فولاد st.14 در محلول خوردگی
2-4-5 زمان ماند برای فولاد st.14 
2-4-6 عملیات تکمیلی بعد از خارج کردن نمونه ها از محلول خورنده
2-4-7 آزمایشات خورندگی فولاد زنگ نزن 304
2-4-8 نمونه هیا متالوگرافی
2-5 تعیین کار سرد 
2-6 آزمایش سوئیفت
2-7 شمای کلی روش تحقیق
فصل سوم :نتیجه گیری و پیشنهادات 
3- 1 نتایج
3-1-1 اثر شعاع انحناء سنجه و قالب برای ارتفاع فنجان ها در فولاد کربنی ساده 
3-1-2 اثر شعاع سنجه و قالب برخوردگی فولاد کربنی ساده
3-1-4 متالوگرافی فولاد کربنی
3-1-5 اثر کار سرد برخوردگی فولاد زنگ نزن آستبینتی
3-1-6 متالوگرافی فولاد زنگ نزن
3-1-5 آزمایش پراش پرتو ایکس
3-2- بحث
3-3 جمع بندی نتایج
3-4 پیشنهاداتفهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیر فارسی
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جدول 1-1 محاسبه تعیین قطر لوح بریده شده
جدول 1-2 ضریب k برای ورق های مختلف
جدول1-3 حدود فشار ورق گیر برای ورق های مختلف
جدول  1-4 مقادیربرای نسبت های کشش مختلف
جدول 1-5 سرعت کشش مناسب برای ورق های مختلف
جدول 2-1 کد گذاری نمونه های کشیده شده 




