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پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
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فصل اول: شناخت فلز آهن 
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1-3) خواص بلوري آهن خالص 
1-4) فرآيند استخراج آهن (متالورژي استخراجي آهن) 
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2-5 ) تأثير عناصر در چدن 
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2-5-3-5) سيلييم (Si) 
2-5-3-6) مس (Cu) 
2-5-3-7) آلومينيوم (Al) 
2-5-4) عناصر گازي 
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فصل سوم: چدن شناسي تخصصي 
3-1) چدن خاكستري 
3-1-1) متالورژي چدنهاي خاكستري 
3-1-2) ساختار ميكروسكوپي در چدنهاي خاكستري 
3-1-2-1) گرافيت (G) 
3-1-3) ريخته گري چدن خاكستري 
3-1-3-1) مواد شارژ 
3-1-3-2) مسئله‌ي تلقيح مواد در ريخته گري چدن خاكستري 
3-1-3-2-1) عملكرد تلقيح 
3-1-3-2-2) مواد تلقيح 
3-1-3-2-3) روش هاي تلقيح 
3-1-3-2-4) اثر مواد تلقيح 
3-1-3-2-5) ارزيابي عملكرد تلقيح 
3-1-3-3) متالورژي ذوب چدن خاكستري 
3-1-3-3-1) گرافيت زايي 
3-1-4) انجماد چدن خاكستري 
3-1-4-1) گرايش انجماد به تشكيل چدن سفيد 
3-1-4-2) گرايش انجماد به تشكيل چدن خاكستري 
3-1-4-3) اصول فرآيند انجماد 
3-1-4-4) ساختار چدن خاكستري در دماي محيط 
3-1-4-5) اثر ضخامت 
3-2) چدن داكتيل (نشكن) 
3-2-1) مباني ساخت چدن داكتيل 
3-2-2) كاربرد چدن داكتيل 
3-2-3) متالورژي چدن داكتيل (نشكن) 
3-2-3-1) انجماد و مكانيزم كروي شدن گرافيت در چدن نشكن 
3-2-3-2) تعادل آهن و گرافيت 
3-2-3-2-1) كربن معادل 
3-2-3-2-2) انجماد هيپويوتكتيكي 
3-2-3-2-3) انجماد هيپر (هايپر) يوتكتيكي 
3-2-3-2-4) مكانيزم كروي شدن گرافيت 
3-2-4) ريخته گري چدن داكتيل (نشكن) 
3-2-4-1) مواد شارژ 
3-2-4-2) ملاحظات كيفي، شيميايي و متالورژيكي در حين ذوب 
3-2-4-2-1) كربن دهي 
3-2-4-2-2) كنترل گاز مذاب 
3-2-4-2-3) گوگرد زدايي 
3-2-4-2-4) انتخاب تركيب شيميايي 
3-2-4-2-5) اثر كربن معادل 
3-2-4-3) اثر درجه حرارت بارريزي 
3-2-4-4) فرآيند كروي سازي 
3-2-4-4-1) مشكلات افزدون منيزيم به شكل خالص 
3-2-4-4-2) روشهاي مختلف كروي سازي 
3-3) چدن با گرافيت فشرده (CGI) 
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3-3-1-2) تركيب شيميايي 
3-3-1-3) خواص مكانيكي و فيزيكي 
3-3-1-3-1) خواص كششي 
3-3-1-3-2) هدايت حرارتي 
3-3-1-3-3) جذب ارتعاش 
3-3-1-3-4) قابليت رشد و پوسته شدن 
3-3-2) ريخته گري چدن با گرافيت فشرده 
3-3-2-1) عمليات ذوب و تهيه مذاب چدن با گرافيت فشرده 
3-3-2-2) مواد قالبگيري 
3-3-3) كاربردهاي صنعتي چدن با گرافيت فشرده (CGI) 
3-3-4) مقايسه چدن با گرافيت فشرده در مقابل چدن هاي خاكستري و نشكن 
3-3-4-1) در مقايسه با چدن خاكستري (مزايا CGI) 
3-3-4-2) در مقايسه با چدن نشكن (مزايا CGI) 
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4-1) مقدمه اي بر چدن دو گونه (G&D) 
4-2) مقدمه اي بر مسئله‌ي تكنولوژي 
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